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1 Inleiding

Op verzoek van de Gemeente Schouwen-Duiveland ,is de bestaande damwandconstructie van
de Vissershaven te Bruinisse geïnspecteerd, het betreft hier de darnwandconstructie ter plaatse
van de loswal.
Om door middel van berekeningen de restterende restlevensduur te bepalen zijn materiaaldik-
temetingen uitgevoerd.
De archieftekeningen dateren van 1958-1960. De leeftijd van de constructie is dus ongeveer
vijftig jaar.

Overzichtsfoto Vissershaven

Waar mogelijk is de inspectie uitgevoerd vanaf het water, overige delen zijn geïnspecteerd door
een duikploeg.

af Grontm8j L90958, revisie 0
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2 Inspectieresultaten boven waterniveau

Foto 1 Foto2

In het algemeen is veel corrosie zichtbaar op het dekzerk profiel van de deksloof en de stalen
damwand.

De onderzijde van de betonnen deksloof is op veel plekken beschadigd. Door deze beschadi-
gingen is op de meeste plekken geen dekking meer op de wapening waardoor deze is gecorro-
deerd en/of is doorgeroest.

De damwand is deels voorzien van een zwarte coating die door de invloed van het zeewater
milieu en het tij nu grotendeels ontbreekt.

Foto 3

Er is geprobeerd om de dikte van de damwand te meten op plekken onder de deksloof boven
de waterlijn. Door het grillige oppervlak van het staal, door corrosie, en de aanwezige pok-
ken/algengroei en dergelijke is het niet mogelijk geweest een voldoende vlakdeel te vinden of te
maken om een goede meting uit te voeren.

r5Grontmij .'; :,i " z L9Qg5&. fE;lyisie 0
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Inspectieresultaten boven watemiveau

Er is over de gehele lengte van de damwand verder geen specifieke schade gevonden.
De roestvorming op de damwand is generiek en zal enige afname van de damwanddikte tot
gevolg hebben ..

:" .o!"'
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3 Inspectieresultaten onder waterniveau

Inspectie werkzaamheden:

Op aanwijzingen van de Grontmij inspecteur heeft Noordhoek Diving Company B.V. een video-
inspectie uitgevoerd.

Duikdiepte : max. 6 meter
Weercondities : Geen bijzonderheden, werkbaar voor de duikploeg.
Werk- I duikvaartuig : Zodiac 50pk

Materieel:
- Duikbus met standaard inventaris.
- O.w. video unit
- Cygnus wanddiktemeter

• inspectie van de damwandplanken met als bijzonder aandachtspunt corrosievorming.
• inspectie op schades, gaten e.d.
• Het meten van de wanddiktes van de damwandplanken.
• inspectie van de damwandverankering

De wanddikte metingen zijn als volgt genomen:
-(Verticale vlak)
De meting op NAP 1,50m niet mogelijk omdat het oppervlak van de damwand te ruw bleek te
zijn.
-(Horizontale vlak)
Op de planken direct naast de afmeerpalen als volgt:
Meetpunt 1: op de buik
Meetpunt 2: op de wang
Meetpunt 3: in de kas

•

b
·1,

.~

Schematisch damwandprofiel met meetpunten
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Inspectieresuitaten onder watemiveau

De gemeten waardes zijn weergegeven in bijlage 1, waarin tevens is aangegeven het
percentage van de roestvorming als zijnde grote roestvlekken. .
Deze grote roestvlekken kwamen voor op alle dieptes, vanaf NAP tot bodem voor en op alle
plaatsen, buik, wang, kas en sloten.
De eerst metingen zijn verricht op de westelijke vleugelwand van de kade en vervolgens is er
gewerkt van west naar oost.

Foto 4 Pitting na schoonmaken

• Foto 6 idem na schoonmaken

Foto 8 idem na schoonmaken

.f Grontmij

Foto 5 corrosieplek

foto 7 verankering
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foto 9 gat in damwand door corrosie

L90958, revisie 0

Pagina 8 van 10



4 Conclusie

Het veronderstelde type damwand is Belval. type SZ III R. De maatvoering van dit type dam-
wand komt het meest overeen met de maten die in het werk zijn gemeten.
De, met behulp van de diktemeter, geregistreerde waardes op de damwand zijn lager dan de
theoretische diktes. Dit is als gevolg van weersinvloeden en de zilte omgeving te verklaren.

De pitting is een generiek probleem. Dit komt op alle damplanken voor.
De gemeten dieptes zijn gemiddeld rond de 2 mm (zie foto 4).
Roestvorming, zichtbaar als bruine vlekken beslaat ongeveer 10-15% van het oppervlak van de
damwand onder het waterniveau (zie foto 5).

e Er is één afwijkende schade gevonden op ca. 125 meter van het nul-punt (zie foto 9.)
Er is een gat in de damwand geconstateerd van 60mm hoog en 25mm breed, Omschreven in
tabel behorend bij meetraai 13. Waarschijnlijk het gevolg van lokale pitting in ver gevorderd sta-
dium, waardoor op deze plek een gat is ontstaan.

, .~

Er is geen Aceale rated Low Water Corrosion (schade die net onder de laagste waterpeil kan
voorkomen) aangetroffen.

Er zijn forse afnames van de wanddikte gemeten. De grootste afname van de wanddiktes zit net
onder de laagste waterstand. Het deel wat tussen eb en vloed ligt is qua wanddikte beter. Aan-
genomen mag worden dat het droge (bovenste) deel van de damwand kwalitatief het best zal .
zijn. De zwarte coating die oorspronkelijk op het staal heeft gezeten zal hieraan ook een bijdra-
ge geleverd hebben. .

. . . .'
. Op het nivo net onder de laaqste waterstand op ca. 1.80m - NAP. is de afname van de warid-
dikte het grootst (ca. 4mm) ter plaatse van de meetraaien 1 tlm 4, steeds in het tweede meet~·
punt (wang van het damwandprofiel). Zie schets op pagina 6.
Gezien deze forse afnames adviseren wij om middels berekening de resterende sterkte vande
damwand te controleren.

Geadviseerd wordt om de schade ter hoogte van meetraai 13 in verband met uitspoeling te re-
pareren (zie foto 9).
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Bijlage 1

Meetresultaten
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Bijlage 1: Meetresultaten
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Overzicht meetraaien

Overzicht meetraaien
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Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 1)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse.
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. Vleugelwand

US WANDDIKT£M£TffJGEN IN XX.X mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,3 5,5 8,7
NAP 13,4 3,8 12,6
-0,05 13,5 10,1 13,2

-1,75 ntm 6,5 10,5
- 1,80 8,3 ntm 10,·1

- 1,85 8,5 6,8 ntm

,I .~

fNSPEC TlERESUL TA.TEN PITTING

pitlingdiepte < 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pitlingdiepte 2 tlm 3 mm
pitlingdiepte > 3 mm

OVERfGE IMPERFECIES

Grote roestplekken 10 % van het ceïnsoecteerde deel
Kleine roestplekken 25 % van hetgeïnspecteerde dee

.§Grontmij L90958, revisie 0



Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 2)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 1

USWANDDIKTEfrfiETfNGEN iN XXX mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 12,8 9,3 12,6
NAP 12,7 9,2 12,3
-0,05 12,7 9,4 12,1

-1,85 11,9 6,5 11,4
- 1,90 12,9 7,1 11,4
- 1,95 11,9 8,3 11,5

INSPECTIERESULTATEN PfTTfNG

pittingdiegte s 2mm 100 % van het qetnspecteerde deel
pittingdiepte 2 t/m 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 15 % van het geïnspecteerde deel•

sf Grontmij L90958, revisie 0



Bijlage .1: Meetresultaten (Vervolg 3)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 2

us WANDDft<:TEfllfETtNGEN EN XXX mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,6 9,8 13,8
NAP 13,7 9,6 13,7
-0,05 13,6 9,8 13,8

-1,85 9,9 5,9 11,2
- 1,90 9,6 6,5 11,2
- 1,95 ntm 6,7 12,1

INSPECTlERESULTATEN PITTING

. pittingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittingdiepte 2 tlm 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 15 % van het geïnspecteerde deel

,f Grontmij .L90958. revisie 0



LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 3

US WANDDtKTEfdlETlNGE:N iN XXX mrn

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,6 9,9 13,2
NAP 13,4 ntm ntm
-0,05 13,5 ntm ntm

-1,85 10,4 6,1 12,7
- 1,90 10,5 6,2 12,2
- 1,95 11 6,7 12,2

Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 4)

Extra Metingen
In oranc e vlak

Buik .Wang
6,3 4,3
7,3 3,5
7,7 4,4

" " .~.

INSP£CTlERESULTATEN PITTING

pittingdiepte :5 2mm 100 % van het ceïnspecteerde deel
pittingdiepte 2 t/rn 3
mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE ttVlP£RFECTlES

Grote roestplekken 5 % van het geïnspecteerde deel
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Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 5)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 4

US·WANDDtKTEfrIlETfNGEf\J EN ){X.x mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,1 9,8 13
NAP 13,3 9,9 12,7
-0,05 13,4 9,5 13

-1,85 10,7 6,5 12,5
- 1,90 10,9 6,3 12,3
- 1,95 10,8 6,7 12,3

fNSPECTfERESULTATEN PITTING

pitlingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pitlingdiepte 2 tlm 3 mm
pitlingdiepte > 3 mm

OVERIGE iMPERFEC-
TIES

Grote roestplekken 10 % van het oernsoecteerde deel

.,f Grontmij L90958, revisie 0



Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 6)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 5

US WANDDtKTEliliETfNGEN IN XXX mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,4 10,3 12,8
NAP 13,6 9,3 12,7
-0,05 13,4 ntm 12,4

-1,75 12,1 9,1 12,5
- 1,80 12,1 9 12,4
- 1,85 12,5 9 12,8

INSPECTlERESULTATEN PfTTl:NG

pitlingdiepte ::;;2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pitlingdiepte 2 tlm 3 mm
pitlingdiepte > 3 mm

OVERIGE 1E'9PERFECTliES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel .... ..,-
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Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 7)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 6

US WANDDfKTEfrliETfNGEN EN XX.X mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,4 9,9 13
NAP 13,6 9,8 13,1
-0,05 13,6 ntm 12,9

-1,75 11,4 8,5 12
- 1,80 10,6 8,6 12
- 1,85 11,5 8,1 12,1

INSPECTIERESULTATEN PITTfNG

pittingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittlnqdiepte 2 tlm 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 15 % van het geïnspecteerde deel

·sS Grontmij L90958, revisie 0



Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 8)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 7

US WANDD!{{TEMETfNGElV {N XX.X mm

meetpunt 1 meetpunt 2 meetpunt 3
Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13 9,7 13,6
NAP 13,1 9,7 12,9
-0,05 13,2 9,3 12,4

-1,75 11,1 8,6 11,4
- 1,80 12,5 9,1 11,6
- 1,85 12,1 9,2 12,2

fNSPECT1ERESULTATEN PITTING

pitlingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pitlingdiepte 2 tlm 3 mm
pitlingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel

r: G tml]~ ron miJ L90958, revisie 0



Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 9)
• e,

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 8

US WANDDfKTEfl!iETtNGEN iN XXX mm

meetpunt meetpunt
1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55· ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,1 9 13,4
NAP 13,5 ntm 13
-0,05 13,3 ntm 12,5

-1,75 12 8,9 11,9
- 1,80 11,7 9 12,1
- 1,85 12,3 9,2 12,3

INSPECTlERESUL.TATEN PITTfNG

pittingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittingdiepte 2 tlm 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel

'," ...
'".;
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Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 10)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 9

US WANDDIKTE[[JfETfflfGEN IN J....0(.Xmm

meetpunt meetpunt
1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13 9,6 12,7
NAP 13,3 9,5 13,1
-0,05 13,2 9,2 13,3

-1,75 12,1 8,5 12,7
-1,80 12 8,9 12,9
- 1,85 11,5 9 12,5

INSPECTIERESULTATEN PITTING

pittingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittlnqdlepte 2 t/rn 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

'.'

OVERfGE lMPERFECTfES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel
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Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 11)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 10

US WANDDfKTEfIflEïfNGEN EN XXX mm

meetpunt meetpunt
1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,1 9,4 13,1
NAP 13,2 9,0 13,1
-0,05 13,1 9,7 12,8

-1,75 12,5 8,9 12,5
-1,80 12,5 8,6 12,0
- 1,85 12,3 8,6 12,4

INSPECTIERESULTATEN P1TTfNG

pittingdiepte ::;2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittlnqdiepte 2 tlm 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IftfPERFECTlES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel

sf Grontmij L9Q958, revisie 0
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Bijlage 1: Meetresultaten (Vervolg 12)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 11

US WANDD/KTEfi.IlETlNGEN IN )OO[ mill

meetpunt meetpunt
1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,0 9,2 12,8
NAP 13,0 9,2 12,9
-0,05 12,9 9,4 13,0

-1,75 10,1 8,1 10,9
- 1,80 10,7 8,4 11,5
- 1,85 10,3 8,4 11,5

.'

INSPECTIERESUL TA TEN PITTING

pittingdiepte ::;;2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittingdiepte 2 tlm 3 mm
pittingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 10 % van het geïnspecteerde deel

,', ,"
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Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 13)

'.'
LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 12

US WANDDfKTEMETINGEN IN XX.X mm

meetpunt meetpunt
1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 12,9 8,6 12,5
NAP 12,9 8,7 12,5

-0,05 12,9 8,7 13,2

-1,75 ntm 7,7 10,0
- 1,80 ntm 7,9 10,1

-1,85 ntm 8,0 10,3

INSPECTIERESUL TA TEN PITTING

pittlnqdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
plttinqdiepte 2 tlm 3 mm
pittinqdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 10 % van het qeïnspecteerde deel

.,f Grontmij L90958, revisie 0



Bijlage 1:Meetresultaten (Vervolg 14)

LOCATIE
NAAM HAVEN
DATUM INSPECTIE

Bruinisse
Vissershaven
13-10-09

MEETRAAINR. 13

US WANDDfKTEMETINGEN IN XXX mm

meetpunt
meetpunt 1 meetpunt 2 3

Niveau tov N.A.P.

+ 1,55 ntm ntm ntm
+ 1,50 ntm ntm ntm
+ 1,45 ntm ntm ntm

+0,05 13,6 9,7 13,1
NAP 13,5 9,5 12,9
-0,05 13,5 9,6 12,7

-1,75 11,5 7,7 11,9
-1,80 12,9 7,5 11,4
- 1,85 12,5 8,5 11,7

INSPECTIERESUL TA TEN PITTING

pittingdiepte s 2mm 100 % van het geïnspecteerde deel
pittingdiepte 2 t/rn 3 mm
piUingdiepte > 3 mm

OVERIGE IMPERFECTIES

Grote roestplekken 15 % van het geïnspecteerde deel
Bij ca. 125m van het 0 punt is er een gat ontdekt op linkerhoek
buik/wang
Afmeting 60x25mm
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