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Bijgaand ontvangt u de noutie met de resultaten van het onderzoek naar de
fysische eigenschappen van klei in depot. Dit onderzoek vormt het eerste deel van
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Resultaten van het onderzoek naar de fysische eigenschappen van
klei in depot
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Achtergrond

In het kader van onderzoek naar mogelijke constructie-varianten voor in de toekomst
te verbeteren dijkvakken, worden in de zomer van 1999 een tweetal proefvakken
aangelegd waarvan de bekleding van het buitentalud geheel bestaat uit een
kleipakket van voldoende dikte en kwaliteit. De proefvakken worden aangelegd op
een dijk in Zeeuws-Vlaanderen langs de Westerschelde grenzend aan het buitendijks
natuurgebied 'Het verdronken land van Saeftinghe'. Het Projectbureau Zeeweringen
heeft SC-OLO op 18 maart 1999 opdracht verstrekt voor de volgende twee
werkzaamheden:
1. Onderzoek naar de fysische eigenschappen van de klei in depot.
2. Monitoring tijdens aanleg van de demonstratievakken en rapportage.

•
In deze notitie wordt verslag gedaan van de resultaten van het depotonderzoek. Het
depot is een perceel grond op circa 2 km ten oosten van Sluis en direct ten westen
van de Oosthavendijk. Voor de precieze locatie wordt verwezen naar de notitie van
de heer van Etten van 16 april 1999. Volgens de boorbeschrijving is de klei een jonge
afzetting, waardoor het kalkgehalte vermoedelijk hoog zal zijn. De klei is beschreven
als homogeen met een hoog lutumgehalte. De bepaling van de fysische
eigenschappen van de klei is door SC-OLO in het laboratorium uitgevoerd conform de
methoden zoals vermeld in tabel 1.

Parameter Eenheid Proef/norm :', .. ", -

Korrelverdelinq (incl. < 63 urn) % (m/m) RAW 1995 proef 1, 2 en 6
Classificatie van de qrond NEN 5104
Attenbergse grenzen % (m/m) ETC5-N95.07 zonder droging en afzeving

vooraf
Waterqehalte % (m/m) NEN 5112 of NEN 5113
Organisch stofgehalte % (m/m) RAW proef 158 (wiiziQinQ november 1998)
Kalkoehalte (HCI massaverlies) % (m/m) RAW proef 159 (wiiziQinq november 1998)
Zoutoehalte (NaCl) Gram per liter bodemvocht RAW proef 160 (wijziging november 1998)

Tabel1. Methoden gehanteerd voor de bepaling van de fysische eigenschappen van de klei
in depot.

• Resultaten

Op 19 maart 1999 heeft de heer Polderdijk van de Provincie Zeeland op het perceel
vijf monsters genomen die door SC-OLO zijn geanalyseerd. De resultaten zijn op 31
maart 1999 beschikbaar gekomen en staan vermeld in tabel 2.

nr. <2 < 63 < 2000 klasse vochtgeh. kalkgeh. .vloeiqr, uitrolgr. plasti- org. stof zoutqeh. diepte

IJm ~m IJm %m/m %m/m -%m/m %m/m telt %m/m ",," ·g/l crn-mv

1 31 80,7 100 Ks3 44,4 24,3 56 22 34 4,27 0,535 0-150
2 38 80,0 100 Ks2 35,1 21,3 71 27 44 3,58 0,743 0-80
3 33 77,3 100 Ks3 34,7 21,7 65 26 39 3,40 0,865 0-100
4 41 87,1 100 Ks2 31,3 21,0 73 28 45 3,39 1,350 0-80
5 30 76,3 100 Ks3 31,0 20,9 66 25 41 3,15 0,841 0-80

Tabel2. Fysische eigenschappen van de eerste 5 monsters van het kleiperceel.

Proefvakken Saeftinghe Pag.2



Op 13 april 1999 is het perceel aanvullend bemonsterd volgens een regelmatig grid.
De monsters zijn wederom door SC-DLO geanalyseerd en de resultaten die op 28
april 1999 beschikbaar zijn gekomen, staan vermeld in tabel 3.

nr. <2 <63 -c 2000 klasse vochtoeh. kaJkÇJéh. vloeiÇJr. uitrolqr, plasti- ore, stof zoutgeh. diepte

Ilm Ilm Ilm %m/m %m/m %m/in %m/m citeit %m/m gil cm-mv

1a 38,2 78,3 100 Ks2 33,0 24,2 81 31 50 3,18 0,173 40-80
2b 32,2 70,0 100 Ks3 59,7 25,3 79 33 46 3,95 0,116 160-190
3a 40,1 76,9 100 Ks2 33,2 22,5 77 29 48 2,73 0,212 40-80
4a 36,7 75,9 100 Ks2 32,7 23,9 80 30 50 2,97 0,162 40-80
5b 27,3 57,0 100 Ks3 52,3 27,3 78 30 48 3,43 0,102 120-160
6a 35,3 75,0 100 Ks2 33,0 23,2 70 28 42 4,24 0,173 40-80
7a 43,0 79,2 100 Ks2 34,2 22,1 76 32 44 3,03 0,155 40-80
8a 36,4 75,2 100 Ks2 35,8 23,5 71 28 43 3,21 0,188 40-80
9a 37,9 78,8 100 Ks2 30,7 23,6 67 29 38 3,12 0,138 40-80

10a 42,7 80,1 100 Ks2 31,8 22,0 78 29 49 2,93 0,125 40-80
11a 36,0 76,2 100 Ks2 31,6 25,6 81 29 52 2,29 0,196 40-80
11b 32,1 68,2 100 Ks3 51,1 26,9 70 30 40 2,09 0,127 120-150
12a 20,2 75,4 100 Ks4 25,5 6,5 38 18 20 1,42 0,192 40-80

13a 42,1 79,2 100 Ks2 33,0 18,8 72 31 41 2,24 0,178 40-80

14a 40,5 77,7 100 Ks2 33,0 24,0 68 28 40 2,22 0,251 40-80
15a 39,0 75,5 100 Ks2 29,9 20,0 75 28 47 1,51 0,163 40-80
16a 41,3 78,8 100 Ks2 33,3 21,0 78 30 48 1,73 0,159 40-80
17a 40,4 78,7 100 Ks2 34,4 25,1 76 29 47 1,89 0,198 40-80

18a 39,7 76,2 100 Ks2 31,8 22,4 70 29 41 3,18 0,227 40-80
19a 40,6 79,8 100 Ks2 33,7 22,5 78 33 45 2,66 0,182 40-80

20b 31,5 73,0 100 Ks3 50,6 24,5 79 31 48 2,23 0,136 100-140
21a 35,3 73,0 100 Ks2 32,2 23,4 72 29 43 1,85 0,332 40-80

22a 40,9 78,0 100 Ks2 32,8 23,2 77 31 46 2,95 0,159 40-80
23a 32,6 63,1 100 Ks3 29,1 21,6 56 24 32 1,54 0,177 40-80

24a 41,4 77,3 100 Ks2 31,9 22,1 65 27 38 1,76 0,352 40-80

Tabel3. Fysische eigenschappen van de aanvullende 24 monsters van het kleiperceel.

Aan een mengmonster van de 24 afzonderlijke monsters is de normale proctorproef
uitgevoerd volgens de methode RAW 1995 proef 5.1. De resultaten hiervan staan in
tabel 4 en in figuur 1.

Tabel4. Resultaten van de proctorproef uitgevoerd aan het mengmonster.
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Figuur 1. Relatie tussen het vochtgehalte en de droge dichtheid bepaald met de proctor-
proef.

Bespreking van de resultaten

• De resultaten voor de totaal 29 monsters zijn redelijk uniform met uitzondering van
de resultaten voor de monsters 5b en 12a. De monsters 5b en 12a hebben een
meer zandige respectievelijk meer siltige textuur dan de overige monsters. De
reden hiervan is dat de submonsters voor de textuuranalyse waarschijnlijk
afkomstig zijn van een diepte waarop het kleipakket overgaat op de
zandondergrond.

• Aangezien de dikte van het kleipakket over het perceel aanzienlijk varieert, wordt
aanbevolen tijdens de ontgraving er nauwkeurig op toe te zien dat uitsluitend klei en
geen zand wordt ontgraven.

• Op grond van de proctorproef en de Attenbergse waarden wordt geconcludeerd dat
het vochtgehalte van de klei dichter bij het grondwaterniveau met ongeveer 10%
dient af te nemen voordat deze klei geschikt is voor verwerking.

• Ongerijpte klei afkomstig van beneden het grondwaterniveau is niet geschikt voor
verwerking.

• De aard van de bovengrond (o.a. meer plastische structuur en hoger organisch
stofgehalte ) maakt dat de bovenste 20 cm van het kleiperceel minder geschikt
wordt geacht voor verwerking in de proefvakken.

• De analyseresultaten voor de fysische eigenschappen van het kleiperceel vormen
de basis op grond waarvan de heer van Etten in zijn notitie dd. 25 mei 1999 kan
concluderen dat er en voldoende grote voorraad errosiebestendige klei beschikbaar
is.
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